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42 2005 pomaranczowy
fluorescencyjny lakier
bazowy 100 ml Gravihel
1069

i = Cena brutto 17,10 zt
ORESCENT POWDER PIGM
= Cena netto 13,91 zt
—~ i Kod EAN 4025331235224
.42 Numer katalogowy 4025331235224
DORANGE producenta
e ——— Pojemnos¢ opakowania 100
Waga produktu z 0.2
opakowaniem
jednostkowym
Opakowanie Brak informacji
EAN (GTIN) 4025331235224
Producent Gravihel
Rodzaj bazowe

Opis produktu
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LAKIER BAZOWY
GRAVIHEL HELIOS
42 POMARANCZOWY
RAL 2005
LEUCHTORANGE

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEZACO.
POSIADA GWARANCJE JAKOSCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOSCI DO UZYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU
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Aukcja dotyczy 100 ml - 0,1 litra lakieru bazowego.
UWAGA

Odcien lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony ponizej wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i moze odbiega¢ od zamawianego
koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, wtasnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiejkolwiek wyszukiwarce jak wyglada dany kolor RAL w
rzeczywistosci. Na zdjeciu ponizej staraliSmy sie pokazac jak najbardziej zblizony odcien koloru.
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Czym jest lakier bazowy?
Lakier bazowy jest to kolor wtasciwy, ktéry znajduje sie pod warstwg lakieru bezbarwnego.

Sam w sobie jest matowy i w celu uzyskania potysku musi by¢ przykryty lakierem bezbarwnym. Lakier bazowy jest to
mieszanina zywic oraz kolorowych pigmentéw.

Lakier bazowy jest lakierem jednosktadnikowym, szybkoschngcym.

DO LAKIERU BAZOWEGO NIE DODAJE SIE UTWARDZACZA

GRAVIHEL BASEGOAT M
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SPOSOB UZYCIA:

W celu uzyskania jednolitego odcienia oraz zapewnienia dobrego krycia, lakier bazowy fluorescencyjny nalezy naktadac¢ na
biate, jednolite tto.

Najlepszym rozwiazaniem jest pokrycie lakierowanych elementéw czysta biata baza i na tak przygotowany
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element nanosic lakier fluorescencyjny.

Dla osiagniecia odpowiedniej lepkosci dodac¢ 50% rozcieficzalnika bazowego (rozciehczalnik nie jest czescia aukcji).
Naktadad 2 warstwy w odstepach 5 - 10 minut. Cisnienie robocze 2 - 3 bar.

Lakier bazowy po wyschnieciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego (lakier bezbarwny nie jest
czesciag aukgji).

Rozcienhczalnik bazowy GRAVIHEL - dostepny na naszych aukcjach.

Sposob aplikacji:

Lakier bazowy nanosi sie pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz metalicznych i
pertowych). Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.
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W wiekszosci przypadkéw lakier bazowy nanoszony jest w dwéch warstwach z czasem odparowania miedzy warstwami okoto
5-10 minut (kazda warstwa lakieru bazowego po dotknieciu musi by¢ wyraznie sucha).

Lakier bazowy musi by¢ pokryty lakierem bezbarwnym do 6 godzin od wyschniecia bazy. Przedtuzenie czasu moze skutkowacd
tuszczeniem sig lakieru nawierzchniowego.

Zalecany czas naktadania lakieru bezbarwnego, 30 minut od wyschniecia bazy. Kazda naktadana warstwa lakieru
bezbarwnego musi by¢ gtadka, nie mozna pyli¢ pistoletem. Patrzac pod Swiatto, juz pierwsza warstwa powinna mie¢ tadny
potysk. Pylenie lakierem i naktadanie niepetnej warstwy lakieru skutkuje efektem koncowym z tak zwang skérka pomaranczy
(lakier nie ma tadnego i réwnego potysku, lecz wida¢ duzo "géreczek i dotkdw" w strukturze lakieru, wymaga mocnego
matowania papierem Sciernym i polerowania mechanicznego).

Lakiery fluorescencyjne sa dostepne w 7 kolorach:

40-yellow
41-orange-yellow
42-orange
43-orange-red
44-red

45-pink

46-blue

47-green

UWAGA:

Lakiery robione sg z proszkéw pigmentowych mieszanych z zywicg bazowa i pakowane w twarde opakowania z tworzywa
HDPE. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie pakujemy lakieréw w puszki metalowe, ktére czesto ulegajg uszkodzeniu w
transporcie.
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Przed uzyciem lakier nalezy przela¢ do wiekszego pojemnika. Pozostatosci lakieréw z opakowania nalezy wyptukacd
rozcienczalnikiem i doda¢ do pozostatego lakieru.

Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Proces technologiczny nie pozwala nam, na doktadne zmieszanie lakieru w
opakowaniu.

Osadzanie sie pigmentéw na $ciankach opakowania nie jest spowodowane btednym wymieszaniem tylko rézna gestoscia i
waga zastosowanych pigmentéw. Tylko pigmenty pakowane sg w opakowania firmowe i przed uzyciem mieszane na

mieszalniku.
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GraviHEL to profesjonalny system wigzacy do mieszanin dla drobnego rzemiosta, sktadajacy sie z 23 uniwersalnych past (3
aluminiowych) i obecnie 15 réznych srodkéw wigzacych. System umozliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o réznych
wiasnosciach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdéw komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyrdzniajg sie doskonatg sitg krycia, pasty GraviHEL sa mocno skoncentrowane.
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