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4CR 7115 MS UniTech
lakier BEZBARWNY
odporny na zarysowania
1,5 litra 711

Kod EAN 621988902683
Numer katalogowy 621988902683
producenta

Hirter I_Jrlr'“!':|1
standard Pojemnos¢ opakowania 1500

Hardgyer i smdss
. !

Sy Opakowanie Puszka
EAN (GTIN) 621988902683
Producent 4CR
Rodzaj bezbarwne

Opis produktu
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g UrtuTe Harter uniTed
Clearcoa standard

Vernis acryliqué
Barniztransparenté
MNpoapaunbin NaKk
Bryci lak

Hardener standard
Durcisseur standar
Catalizador estanda’
-Nr. 6.7115.1000 OTBEP.qmenb cranpaP”

h./Cont.: Tuzidlo normal

4CR 7115 lakier bezbarwny + 4CR 0405 utwardzacz
LAKIER BEZBARWNY MS

Klarlack UniTech

AKRYLOWY 2:1

4CR lakier bezbarwny z ochrong UV, moze by¢ aplikowany bez dodatku rozcienczalnika.

Doskonaty potysk i stabilnos¢ lakieru jest zapewniony nawet przy aplikacji jednej warstwy.

Dzieki temu oszczedzamy czas i zuzycie materiatu.

Doskonata odpornos$¢ na warunki klimatyczne, odporny na zétkniecie, trwaty potysk.

AUKCJA DOTYCZY:
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* lakier 1000 mi
e utwardzacz 500 ml

Lakier mozna rozciencza¢ w ilosci do 10%.
Zalecany rozciehnczalnik 4CR 0503.
Wydajnosc 6 - 8 m?/I

Grubos¢ warstwy/ suchy film 40 - 50 um

Lepkos$¢ 20°C 16 - 18 s 4 mm DIN

Warunki aplikacji od +7°C | do 75% wilgotnosci .

Pistolet HVLP, HP, RP:

Cisnienie: 2-3 bar

Dysza: 1,3-1,4 mm

Warstwy: 1-2

Czas utwardzenia / Czas odparowania: 4 - 5 min. pomiedzy warstwami i przed koncowym suszeniem.
Schniecie:

Temp. obiektu. 20°C: pytosuchos¢ po 30 min., w dotyku po 12 h, petne utwardzenie po 24 h.

Temp. obiektu. 60°C: pytosuchos$¢ po 5 min., w dotyku po 30 min, petne utwardzenie po 2 h.
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