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Opis produktu

CHRYSLER GRANITE
CRYSTAL PAU baza xyralic
1L + rozciehczalnik 1 L

IXELL 55

Kod EAN

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

EAN (GTIN)
Producent
Rodzaj

Opakowanie

845344079417
845344079417

2000

2

845344079417
Ixell
bazowe

Puszka
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LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL
BAZA XYRALIC

CHRYSLER

GRANITE CRYSTAL

PAU

Aukcja dotyczy :

1 litra lakieru bazowego

1 litra rozcienczalnika bazowego.
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INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO
UZYTKU PROFESIONALNEGO

IXELL BASE COAT IK
Lakiery bazowe 1K

PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskiadnikowy IXELL

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.
Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadajg niskie odpornosci na urazy mechaniczne i chemiczne.
Opcjonalnie mozna dodac 10% utwardzacza akrylowego, jezeli nie bedzie pokryta lakierem
bezbarwnym.

UWAGA: przed uzyciem wykonaé¢ obowigzkowo natrysk probny lakieru w celu sprawdzenia odcienia

koloru. Nie wykonanie natrysku probnego przed uzyciem bazy, to nie uwzglednienie reklamacji na
odcien koloru.

Stopien polysku: potmat.

|WtA5CIWD§CI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostepna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorow), metalicznej (kolor zmieszany
z czgstkami aluminium i peret), perfowej (kolor zmieszany z czastkami perfowymi), xyralic (kolor
zmieszany z grubymi czastkami perfowymi XYRALIC).

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki= 770 [g/1]
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Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), ktora dla tej kategorii
produktow (e) przewiduje wartosc VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIENCZANIE | PARAMETRY APLIKACII

Rozcienczac rozcienczalnikiem do lakierow bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z zywica bazows.
Doprowadzic¢ do lepkosci natryskowej 16+18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu
RP Dysza: 1,2+1,4mm; Cisnienie na wejsciu: 2,0+2,2 bar.
HVLP Dysza: 1.3+1,4mm; Cisnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACIA

Lakier bazowy aplikowac na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkiadu akrylowego.
Naktadac cienkimi warstwami 2+4 krotnie.

Zachowac czas ok. 5+10 minut na odparowanie rozpuszczalnikow miedzy kolejnymi warstwami lakieru
bazowego.

Po wyschnieciu nakfadac bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGOLNE

Najlepsze rezultaty osiagnie sie lakierujac w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny byc zblizone.

Podczas pracy zaleca sie uzywac sprzetu ochrony osobistej. Chroni¢ oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny byé dobrze wentylowane.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Produkt naleiy przechowywac w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chfodnych, z dala od zrddet ognia. Nie narazac
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Zamykaé pojemniki natychmiast po uzyciu
produktu.

OKRES GWARANCII
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Lakier Bazowy 1K — 12 miesiecy od daty zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialnosei:
Informacje zawarte w TDS =3 aktualne i poprawne w dniu wydania danej informaciji.

Poniewaz firma IXELL nie moze kontrolowac ani przewidywac warunkow, w ktorych produkt moze byé
uzywany, kazdy uiytkownik powinien przejrzec¢ informacje w konkretnym kontekscie planowanego
uzycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowigzujace prawo firma IXELL nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikajace z wykorzystania lub polegania na
informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorgc pod uwage roznorodnosc czynnikow, ktore mogg wplywad na uzytkowanie i stosowanie
produktu firmy IXELL, z ktdrych niektdre s3 wylgcznie w zasiegu wiedzy i kontroli uzytkownika, istotne
jest, aby uzytkownik ocenit produkt firmy IXELL, aby okreslic, czy produkt nadaje sie do okreslonego
celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu uzytkowania przez uzytkownika.

W zadnym wypadku firma IXELL nie ponosi odpowiedzialnosci wobec uzytkownika ani osdb trzecich za
jakiekolwiek szkody posrednie, wtarne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utrate zyskow
wynikajacych z korzystania z produktow wytwarzanych przez firme IXELL i / lub ustugi firmy IXELL.

wzystkie informacje opierajg sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i dtugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia
nas z cigglej kontroli jakosci naszych produktow . Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosc za kofncowe efekty przy niewfasciwym przechowywaniu lub
ufytkowaniu naszych wyrobdw oraz za prace niezgodng ze sztukg dobrego rzemicsta.
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UWAGA:

Lakiery robione sg z mieszaniny zageszczonych pigmentéw oraz zywicy bazowej. Kazdy kolor robiony jest z podstawowego
odcienia koloru dlatego przed uzyciem do lakierowania elementéw, nalezy bezwzglednie wykona¢ natrysk prébny w celu
sprawdzenia i poréwnania odcieni koloréw.

Lakiery pakowane sa w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalng folig aluminiowa.

Przed uzyciem lakier nalezy przela¢ do wiekszego pojemnika. Pozostatosci lakieréw z opakowania nalezy wyptukacd np.
utwardzaczem lub rozcienczalnikiem i doda¢ do pozostatego lakieru.

Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac oraz przecedzi¢ przez sitko lakiernicze 125 mikrondw.

Osadzanie sie pigmentéw na $ciankach opakowania nie jest spowodowane btednym wymieszaniem tylko rézna gestoscia i
waga zastosowanych pigmentéw.
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MFD BY: FCA US LLC
VIN: 2C3CCASGBNH236925

VEHICLE MADE IN: CANADA

OB M

DATE OF MFR BUILTY 9-22

GUWR: 5360 LBI 2427 X6

GAWRFRONT. 2810 LA1 1275 KG P
GAWRREAR: 2610 LB/ 127546 HIT: 676

THIS VEHICLE CONFORMS T0 ALL APPLICABLE US4, FEDERLL NaToR
VEHICLE SHFETY, BUMPER, AND THEFT PREVENTION STANDRRDS
N EFFECT OM THE DATE OF MANLFACTURE SHOUN ABOVE
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