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Link do produktu: https://autolakier.pl/goldcar-antiscratch-lakier-bezbarwny-o-podwyzszonej-odpornosci-na-

KLARLACK
ANTISCRATCH

Opis produktu

rysy-1324-p-1395.html

GOLDCAR ANTISCRATCH
Lakier bezbarwny o
podwyzszonej odpornosci
na rysy 1324

Cena brutto 103,50 zt

Cena netto 84,15 zt

Kod EAN 8713707193686
Numer katalogowy 8713707193686
producenta

Pojemnos¢ opakowania 1500
Opakowanie Puszka

EAN (GTIN) 8713707193686
Producent Goldcar

Rodzaj bezbarwne
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NOSC NA ZARYSOWANIA

CSV Lakier bezbarwny GOLDCAR Antiscratch 2:1

Pojemnos¢:

¢ lakier 1,0
e utwardzacz 0,5

Zabezpiecza kolor bazowy i nadaje mu piekny potysk, odporny na zarysowania!@

Lakier bezbarwny GOLDCAR Antiscratch to lakier o wysokiej zawartosci czesci statych, doskonatej rozlewnosci i zwiekszonej
odpornosci na zarysowania.

Charakteryzuje sie takze wysokim stopniem twardosci, odpornoscia na promieniowanie UV (nie zétknie) oraz
odpornoscia na czynniki chemiczne i klimatyczne.
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Najwazniejsze zalety produktu:

e tatwa, intuicyjna aplikacja,
¢ podwyzszona odpornos¢ na zarysowania.

Proporcje mieszania z utwardzaczem: 2:1
W celu polepszenia efektu potysku, zaleca sie stosowanie rozcienczalnika Stabilizator Potysku w ilosci okoto 10%.
Zastosowanie

Zalecany do stosowania zaréwno na catych elementach jak i na matych powierzchniach.

Przeznaczony do aplikacji na lakiery bazowe wodorozciehczalne lub rozciefczalnikowe.
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TECHNOLOGIE LAKIERNICZE
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