Dane aktualne na dzien: 20-08-2025 16:48

Link do produktu: https://autolakier.pl/goldcar-srodek-do-konserwacji-podwozia-baranek-czarny-1543-p-1364.html

GOLDCAR s$rodek do
konserwacji podwozia
BARANEK czarny 1543

Kod EAN 8715572104262
EAN (GTIN) 8715572104262
Producent Goldcar

Waga produktu z 1.2
opakowaniem

jednostkowym

Numer katalogowy 8715572104262
producenta

Pojemnos¢ opakowania 1000

Opis produktu
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OCHRONY KAROSERII
KS BARANEK

KOLOR CZARNY LUB SZARY - DO WYBORU
Aukcja dotyczy:

» Srodek ochrony karoserii 1 szt o pojemnosci 1000 ml - 1,2 kg
Srodek ochrony karoserii jest $rodkiem na bazie zywic syntetycznych.

Tworzy twarda i elastyczng powtoke, ktéra doskonale chroni przed uderzeniami kamieni i oddziatywaniem
czynnikdw mechanicznych.

Stosowany jest do ochrony progéw, zderzakéw, spojleréw oraz innych elementéw karoserii samochodu.

Produkt wykazuje bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie (odpornosé przed uderzeniami kamieni).

Mozna go lakierowa¢ wszystkimi lakierami.

Po wyschnieciu powtoka staje sie elastyczna, jest odporna na uderzenia zwiru, kamieni oraz na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Ma wiasciwosci dZzwiekochtonne i wygtuszajace.

Chroni przed korozja, olejami, woda i sola.

Idealny do zabezpieczen antykorozyjnych progéw i dotéw drzwi samochodowych.
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Powierzchnie zabezpieczone tym $rodkiem mozna lakierowa¢ wszelkimi dostepnymi lakierami samochodowymi

(baza, akryl)
przemystowymi
(poliuretan, epoxyd, winyl)

oraz jednosktadnikowymi farbami do metalu
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(olejna, alkidowa, chlorokauczukowa...).

DOSTEPNE KOLORY:

e CZARNY
¢ SZARY

UWAGA
Kolor zamawianej konserwacji prosimy poda¢ w mailu.

W PRZYPADKU NIE PODANIA KOLORU, WYSYLAMY CZARNY KOLOR.
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KOLOR CZARNY

gestos¢ (w 20 st C): 1,055 g/cm3
temperatura zaptonu 200 st C
temperatura wrzenia: 78 st C
punkt zaptonu:

samozapton: nie ulega samozaptonowi
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granice wybuchowosci: gérna: 7,7 % obj. / dolna: 0,8 % obj.
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KOLOR SZARY

gestos¢ (w 20 st C): 1,055 g/cm3
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temperatura zaptonu 200 st C
temperatura wrzenia: 78 st C

punkt zaptonu:

samozapton: nie ulega samozaptonowi

granice wybuchowosci: gérna: 7,7 % obj. / dolna: 0,8 % obj.

Konserwacje nanosimy pistoletem USB - do konserwacji (pistolety do dostania na naszych aukcjach).

Zawartos¢ puszki mozna réwniez przela¢ do wiekszego naczynia i nanosi¢ konserwacje pedzlem.
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Sposoéb uzycia:
Srodek ochrony karoserii daje sie tatwo nanosi¢ przy pomocy powietrznych pistoletéw natryskowych USB.

* Doktadnie oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie osuszy¢ miejsca, ktére majg by¢ pokryte.

* Skorodowane miejsca zaleca sie pokryciem podktadem epoksydowym o wtasciwosciach antykorozyjnych, np. R-STOP
APP, BRUNOX, Podktad Epoksydowy Troton, Podktad Epoksydowy w sprayu BOLL, Podktad Epoksydowy Novol..
Powierzchnie przylegajace przykry¢ papierem.

Przed uzyciem dobrze wstrzgsna¢ pojemnik przez ok. 3 min.

naktadac¢ 2- 3 warstwy konserwacji.

Optymalna grubos¢ powtoki: ok. 1 mm.

Nie natryskiwa¢ na elementy uktadu wydechowego, silnika, skrzyni biegéw i uktadu zawieszenia.

Powierzchnia moze by¢ lakierowana po ok. 3 godzinach.

W przypadku lakieréw wodnych - po ok. 24 godzinach.

Pistolet po uzyciu czysci¢ benzyna lakowa, nitrem.
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Bardzo wazna jest réwniez konserwacja wszystkich nadkoli, w szczegdlnosci potagczenia nadkola z btotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wczesdnie zakonserwowane, bedzie stuzyto latami.
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NIE DAJ SIE ZWIESC TANIM MATERIALOM ASFALTOWYM UZYWANYM W WIEKSZOSCI WARSZTATOW. AUTO
ZABEZPIECZONE TAKIMI TANIMI "BARANKAMI" | INNYMI MASAMI KONSERWUJACYMI, MUSI MIEC BARDZO
GRUBA POWLOKE TE) MASY LUB MUSI BYC KONSERWOWANE CO ROK!!!

SRODKI TE, NIE SA ODPORNE NA SCIERANIE | BARDZO tATWO MOZNA USZKODZIC ZABEZPIECZAJACA
POWLOKE!!!
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TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

multimieszalnia
LAKIERY ¢ FARBY * TECHNOLOGIE
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