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Opis produktu

KONSERWACJA do
podwozia w sprayu 500 ml
bardzo tatwa aplikacja

BOLL 379

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN
EAN (GTIN)
Producent

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

24,66 zt

20,05 zt
8713707127193
8713707127193
Boll

0.5

8713707127193

500
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SRODEK

D0 KonSERWAC!
PODWOZIA

BOLL SRODEK KONSERWUJACY
PODWOZIE
W SPRAYU

KOLOR CZARNY

Srodek do konserwacji podwozia na pedzel tworzy elastyczng powtoke, ktéra doskonale chroni podwozie samochodu przed
uderzeniami kamieni, solg, woda i oddziatywaniem czynnikéw mechanicznych.

wygenerowano w programie shopGold



Jest odporny na sél do posypywania oraz spaliny przemystowe.

Dziata réwniez dZzwiekochtonnie.

Pojemnos¢ 500 ml

Sposoéb uzycia:

Doktadnie oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie osuszy¢ miejsca, ktére majg by¢ konserwowane.

Skorodowane miejsca zaleca sie pokryciem podktadem epoksydowym o wtasciwosciach antykorozyjnych, np. R-STOP
APP, BRUNOX, Podktad Epoksydowy Troton, Podktad Epoksydowy w sprayu BOLL, Podktad Epoksydowy Novol.
Powierzchnie przylegajace przykry¢ papierem.

Przed uzyciem dobrze wstrzasna¢ pojemnik przez ok. 3 min.

Podczas malowania trzymaé pojemnik w odlegtosci 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

Nanosi¢ w 2 - 3 warstwach.

Zalecana grubos¢ powtoki 2 - 4 mm.

Nie rozpyla¢ w kierunku silnika, skrzyni biegéw, czesci hamulca i uktadu wydechowego.

Po uzyciu odwréci¢ pojemnik i rozpyla¢ az zawér bedzie pusty.

Czas schniecia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

Po uptywie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje sie do uzytku.
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Srodek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomoca sprayu lub pistoletu natryskowego USB.

Srodek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silng i elastyczng powtoke, ktéra doskonale chroni podwozie samochodu
przed solg, uderzeniami kamieni, wodga i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre wtasciwosci wygtuszajace.
Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzacych pozostatosci podczas pracy.

Srednie zuzycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 I.

Srodek do konserwacji pomaga réwniez w ukryciu niedociggnie¢ podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych.
Bardzo wazna jest réwniez konserwacja wszystkich nadkoli, w szczegélnosci potgczenia nadkola z btotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.
Odpowiednio wczesnie zakonserwowane, bedzie stuzyto latami.
Po natozeniu i wyschnieciu powierzchnia jest odporna na wode, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostepem powietrza i wilgoci.
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SRODEK
D0 KonSERWAC!
PODWOZIA

PROFESJONALNE MATERIALY LAKIERNICZE
| CHEMIA MOTORYZACYJNA
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