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Opis produktu

CLEAR LACGUER

lakier SPRAY BEZBARWNY
POLYSK PELNY AKRYL 400
ml wysoki potysk TROTON
48

Kod EAN 8713707181508
Numer katalogowy 8713707181508
producenta

Pojemnos¢ opakowania 400

Waga produktu z 0.5
opakowaniem

jednostkowym

EAN (GTIN) 8713707181508
Producent Troton

Rodzaj bezbarwne
Opakowanie Spray
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TROTON

PROFESJONALNY SAMOCHODOWY
AKRYLOWY LAKIERY

BEZBARWNY POLYSK

W SPRAYU 1K

Gteboki potysk
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Pojemnos¢ 400 ml
Jednokomponentowy bezbarwny lakier w sprayu stworzony na bazie wysokiej jakosci zywicy akrylowe;j.
Pozwala uzyska¢ szybkoschnaca, bardzo trwatg powtoke odporna na drobne uszkodzenia mechaniczne oraz warunki

atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.

Charakterystyka akrylowego lakieru spray TROTON:

¢ Moze by¢ naktadany bezposrednio na metal (z wyjatkiem stali nierdzewnej), drewno, beton, cegte.

¢ Do uzyskania petnego efektu nalezy potozy¢ od 1 do 2 warstw, w zaleznosci od ich grubosci, ktére powinny wynosi¢ od
50 do 100 um warstwy mokre;j.

Lakier bezbarwny petna suchos¢ uzyskuje po 24 godzinach schniecia.

Czas schniecia uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci, jak i tez grubosci potoznej powtoki.

Wazne jest, aby lakier akrylowy naktada¢ na zmatowane i odttuszczone powtoki.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiggniecia najlepszych rezultatéw naprawy.

IXELL TEAM
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