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Opis produktu

MATA WYGLUSZAJACA
samoprzylepna
BITUMICZNA BOLL 25 X 50
cm 120

Numer katalogowy 8713707195628
Kod producenta 8713707195628
Kod EAN 8713707195628
Waga produktu z 0.5
opakowaniem

jednostkowym

Marka ixell

EAN (GTIN) 8713707195628
Kod producenta 8713707195628
Model 71625164
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SAMOPRZYLEPNA
MATA WYGLUSZAJACA
MOCNE WEASCIWOSCIWOSCI
WYGLUSZAJACE

Mata gtuszaca “STANDARD” jest elastyczna samoprzylepna ptyta wygtuszajaca z materiatu bedacego mieszanka
bitumu, uplastyczniaczy, elastomeréw i wypetniaczy o réznej ziarnistosci.

Stosowana jest w miejscach narazonych na wibracje.

Wymiary maty:
¢ szerokos$¢ 500 mm
e dtugos$¢ 250 mm
e grubos¢ 2 mm

Struktura zewnetrzna:
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e karbowana
Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolnosSci wyciszajacej i duzej elastycznosci, pozwalajgca optymalnie dopasowacd
sie do ksztattu powierzchni.

W samochodach przeznaczona do wygtuszania podtogi kabiny i bagaznika oraz do ksztattowania przestrzeni akustycznej
wnetrza pojazdu.

Moze by¢ pokrywana wszystkimi rodzajami lakieréw samochodowych.

Mata pokryta zewnetrzng warstwa polimeréw predysponowana wszedzie tam, gdzie wystepuje mata kumulacja wilgoci, a
potrzebne jest dodatkowe ttumienie dZzwiekéw powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygtuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonate wtasciwosci plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu mozna by¢ dowolnie formowana.
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MATY BITUMICZNE stosowane sg do:

WYTLUMIENIA BAGAZNIKOW, KAROSERII SAMOCHODOWYCH, PODLOG,
NIEODZOWNE W WYSOKIEJ JAKOSCI ZESTAWACH CAR AUDIO.

WYTLUMIENIA SUBWOOFEROW, SZKIELETOW | KONSTRUKC]JI STALOWYCH.
WIBROIZOLAC)I PRACY MASZYN, KOMPUTEROW, | JEDNOSTEK HALASOTWORCZYCH.
IZOLAC)I AKUSTYCZNE] KOMORY SILNIKA, NADKOLI, DRZWI, PODLOG.

Aplikacja

Mate nalezy przycia¢ do pozadanego rozmiaru i ksztattu

Przed przyklejeniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zmywaczem.

Przed natozeniem, mate podgrza¢ do temperatury okoto 25-30 stopni C - zimg uzy¢ opalarki, suszarki, latem wystawi¢
na stonce. (nie nagrzana mata moze sie tamac i kruszy¢)

Naktada¢ na sucha, wolna od oleju, ttuszczu, smaru oraz innych zanieczyszczen powierzchnie

Doktadnie docisna¢ do powierzchni aby unikng¢ powstania pecherzy powietrza, ktére wptywajg na zmniejszenie
zdolnosci ttumienia oraz przyczepnosci do podtoza

Do doktadnego dopasowania maty, zaleca sie podgrzewanie jej w czasie montazu strumieniem cieptego powietrza, np
opalarka

Temperatura maty i powierzchnia aplikacji podczas naktadania nie powinna by¢ nizsza niz temperatura pokojowa: dla
zwiekszenia skutecznosci klejenia maty zaleca sie naktada¢ w temperaturze 20-25 stopni C lub wyzszej

Mata moze by¢ pokryta wszystkimi rodzajami lakieréw samochodowych

Przechowywad w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza, w suchym i przewiewnym miejscu
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Przyktadowa ilos¢ mat potrzebna do wygtuszenia samochodu:

e Bagaznik wraz z nadkolami 10-15 szt.
e Podtoga 10-18 szt.

e Dach 12-20 szt.

e Drzwi pojedyncze 4-8 szt.

Wyliczenia sg teoretyczne, ilos¢ zalezy od wielkosci samochodu.

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold




Wielu kierowcéw po zamontowaniu w aucie lepszych gto$nikéw przezywa ogromne rozczarowanie: brzeczace plastiki i wysokie
szumy dochodzace z zewnatrz zaktécaja dobre brzmienie.

Jesli mamy odrobine umiejetnosci i wiemy, jak zdja¢ w naszym aucie tapicerke, to juz za kilkadziesigt ztotych mozemy
znacznie poprawic¢ brzmienie nawet niezbyt drogich gtosnikéw. Starczy odpowiednio wygtuszy¢ elementy konstrukcyjne, np.
drzwi samochodowych matami bitumicznymi.

Komfort stuchania radia w tak wykonczonym aucie jest znacznie lepszy!

Demontujemy tapicerke i wszystko, co blokuje dostep do blachy drzwi. Kolejny krok to oczyszczenie z zabrudzen oraz
odttuszczenie blachy. Tylko wtedy bedziemy mie¢ gwarancje, ze po kilku dniach efekt naszej pracy nie odpadnie. Jesli chcemy,
aby wygtuszenie byto profesjonalne, warto réwniez zastoni¢ mata bitumiczng wszystkie otwory pomiedzy tapicerka a ich
szkieletem - wtedy gtosnik bedzie pracowa¢ w warunkach niemal idealnych.

Mate mozna dowolnie formowad podgrzewajac jg np. opalarka, suszarka do wtoséw. Staje sie wtedy elestyczna i doktadnie
dolega do wszelkich nieréwnosci.
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