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Link do produktu: https://autolakier.pl/polimerowa-masa-natryskowa-zolta-na-laczenia-blach-app-ms-

Opis produktu

polymer-290ml-310-p-2380.html

Polimerowa masa
natryskowa ZOLTA na
taczenia blach APP MS
Polymer 290ml 310

Kod EAN 5907782005405
Numer katalogowy 040404
producenta

Pojemnos¢ opakowania 290

Kolor inny kolor

EAN (GTIN) 5907782005405
Producent APP

Waga produktu z 0.35
opakowaniem

jednostkowym
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Polimerowa masa natryskowa

Polymer spray mass

'MS Polymer
Polymer-Spritzdichtmasse

APP MS Polymer

Polimerowa masa natryskowa

¢ Indeks 040404

« Kolor ZOLTY

¢ Opis kartusz

e Waga 290 ml

APP MS Polymer jest trwale elastyczna, natryskowa, polimerowa masa uszczelniajgca przeznaczong do stosowania podczas
napraw blacharsko-lakierniczych. Posiada doskonatg przyczepnos¢ do: szkta, stali nierdzewnej, anodowanego aluminium,
powierzchni lakierowanych i emaliowanych, tworzyw wzmocnionych wtéknem szklanym. Moze by¢ pokrywana lakierami
nawierzchniowymi stosowanymi do napraw karoserii samochodowych.
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Zalety:

1. Po 25 minutach gotowa do lakierowania.

2. Odporna na promieniowanie UV.

3. Mozliwos$¢ robienia watkéw, natrysku i pracy pedzlem.
4. Odpornos¢ termiczna: od -40°C do +100°C.
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B Natryskowa polimerowa masa uszczelniajgca
APP MS-POLYMER / APP Nr 040406 IXELL VEAM

APP MS Polymer jos! irwvale dastyorng, nattyskowg, polimamnieyg mass usroreinijges peamacrong do shsowania podozas nagraw blashansks-
lakdemiczych. Posiada doskonaly proyorepnods do: sxkda, stalinkrdz ewnej, anodowanegoaluminiim, powiess nilakisrowsanych | smaliosanych oraz
Pworzyw wemocnionych whiknerm szdanym. Mode byb pouywana [skiecami nawiecs chnicwy mi slosowanymi do napras kamseri samashodowych.
Odpeornakd wermicz na: od -40°C do +100°C.
Cal stosowania wss coalnia:
& Tewngirme proaciwdzishanis korozji powstajgos] w srerelinach biach karcsenyjrych pobger onych na zakiadiop {zorzewsania, lulowsanie

Paarde, spawarnie, kejanie i nilowania),
& wydisrenie odghostw powsl gacych podaras proemissrc ania s weghpdem siebis poljcronych na dack ¢ biach kamssny hych.

| H

Stosowany
# usrcrelnieniach fabryconych: PCV wtwardza sig w wysokis) lempemiurre,
* uygrerelnieniach renowacyjnych: produld ulwandza sig w lemparaiurze okols 20°C.
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Odpornosé¢ APP MS i HS - POLYMER
na substancje chemiczne
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Prébka Uszczelniacz srednio | wysokomodutowy na bazie APP MS i HS - POLYMER

taczny czas ekspozycji (1h) (2 h) (& h) (30 h) {32 h)
Przed
epocpeiom | Tyt o
testu
Substancja chemiczna
Kwas salny 10% Zaraz po adsjczaniv 39 ar 36 =B 33
[HCI] 24 h po odegereni a7 ar - 3B 36
Kwas azotowy 10% ZBraz po adsgozeniu 38 EL 33 £ 30
[HNG,) 24 h po odsaczeniu 37 E a5 32 F=]
Kwas siarkowy ZArAZ po odsycraniu 44 38 38 I 8
10% [H;504] 24 h po odsgezeniu 41 39 EL 28 30
Kwas fosforowy Zaraz po odsgczeniy 40 EL] EL 36 38
0% [HyP O] 24 h po odsaczeniy 40 38 40 3 41
Kwas oclowy 10% raraz po adegerani 39 33 EL 26 %
[CHCOOH] 24 h po odsgezenu 41 42 42 3 E
Hwas cytrynowy Zaraz po adsgoreniy £l ar ar 42 3
10% [***1] 24 h po odsgcren 18 38 38 45 a4
Kwas mlekowy ZEMEE po odegoreniu 41 ar 36 T 3
0% [*2] 24 h po odsgezeniu ¥ 40 41 45 40
Madtlenak wodon Zarae po odsaozeniv £l ar 35 33 33
0% [H:04] 24 h po odsgezeniu 40 41 40 £ 35
Etanal 100% ZBraz po adsgoezeniu 34 32 32 3 35
[E3HOH] 24 h po odsaczeniu 338 N 38 42 42
Kaylen 10095 rataz po adsgereni EX FX 22 25 18
[CeHsCHs] 24 h po odegezeniu 35 33 34 ar 39
ZBraz po adsgczeniu 34 35 as 40 ELl
MEK 100% 24hpo nd;q::lnil 39 EL] 40 44 45
Spirylus mineralry ZATAZ DO OdEREzEn 35 32 31 28 35
100% 24 h po odsgezenu 38 EL ar 43 45
Benzyna 25 Zaraz po adsgczeniu EF] 28 27 25 3
100% 24 h po odsgcreniy 35 35 36 37 38
Olg) napadawy 28r8z po adegezeniu EL] 32 28 25 3
100% 24 h po odsgezeniu 36 36 an 24 Fo
Wadorotlmnek sadu Zaraz po odssozeniy 40 ar ar ) 15
10% [MNalH] 24 h po odsgezeniu 38 40 40 30 EE]
Chlorek sodu 10% ZEMEZ po odegozeniu 348 38 36 r 36
[NaCl) 24 h po odsaczeniu 7 38 38 37 3
Podehleryn sadu ZAraZ po odsacraniu 38 38 34 33 35
12% [MNaCIo] 24 h po odsgczeniu 38 3T 36 3% 37
Wada destylowana Zaraz po adsgczeniy 40 ar ar 3B EL]
10% 24 h po odsaceaniy 7 EL] 35 39 38
Masyeany rezbwie zarez po adsgazeni 40 38 ar 38 37
wady Z cukram 24 h po odsgezeniu 40 38 ar 3 EL]
. Zaraz po adsgozeniy £ E[] as 35 38
Ol radlinmy 100% 24 h po odsaczeniu a7 6 = ) n

[*1] - HOOEEH CIOH)COOHICH,CO0H
[***2] - CH ;CH{OH)COOH

IXELL YEAM

Na 26ito zaznaczono duze zmiany w odpornosci badanej prébki.

Opis: Testom laboratoryjnym poddano Srednio | wysokomodutowy APP MS i HS Polymer, ktory stanowi wypadkowg pomigdzy
niskomodutowym kitem uszczelniajacym a wysokomodutowym klejem-uszczelniaczem, Za miarg stopnia oddziatywania danej
substancji chemicznej (degradacji) na uszczelniacz przyjeto zmiane jego stopnia twardodei w stosunku do twardosci poczatkowej.

AP Ne | Kolor | Opakowanie | Zawartsst | Opakowanie zb.

APP APP APP APP MS Pollymer
et B B 040403 szary kartusz 310 ml 12521,
[ 3 T 040404 ity kartusz 30ml 12 sat.
W, W, - R
2 | s ! ;J i 040405 czarny kartusz 3oml 12 sat.
a2 !i]lf . 3 1§I| 040406 bezowy (RAL1015) karusz  310ml 1252t
E_ il a i & i APP HS Polymer
elil gl gl o443 szary kartusz  290ml  12sa
3 & . 040414 bialy kartusz 290 ml 1252,
- > 040415 czamy kartusz 290 ml 12 52t

DOSTENE KOLORY:

o ZOLTA
o SZARA
o CZARNA
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