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Q-refinish 50-210
konserwacja BARANEK
. SZARY z zywicg gumowq i

50-210 syntetycz 706
Stonechip
PrﬂtEﬂlﬂn Kod EAN 8713707189610
[ ] Numer katalogowy 8713707189610
ey producenta
Pojemnos¢ opakowania 1000
EAN (GTIN) 8713707189610
Producent Q-Refinish
OV Waga produktu z 1.2
opakowaniem
jednostkowym

Opis produktu
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50-210

Stonechip
Protection

grey

Stnin“hhg schutz | Stonechip Protection
Antigravillon | Antigravilla
Pm'tezinn e anti-pietra | Ochrana proti pitérko

Stona chip beskyttelse Kifelverddés "'édéf
Stenslagskydd | Ochrona przed wioraft
Antifon structurat Jauywra cpeuty "‘3“"_"1
"THrDaBMiinan 3a wwra | MpooTaciaand Jalikt

Cont.: 1,0kg

P/N 50-210-1002

Q-REFINISK 50-210 wzmocniona konserwacja
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(baranek) z zywicag syntetyczng i gumowa

SRODEK DO KONSERWAC]JI | OCHRONY KAROSERII

KOLOR SZARY

Opakowanie 1 kg

Powtoka zabezpieczajgca na bazie zywicy syntetycznej i gumowej, zapewnia dtugotrwata ochrone przed odpryskami kamieni
przednich i tylnych spoileréw, progéw, listew progowych, nadkoli, itp. Trwale elastyczna, szybkoschnaca. Moze by¢
lakierowana.

Nie zawiera bitumu (asfaltu).

Stuzy do zabezpieczenia powierzchni podwozia, spojleréw, progéw, paséw tylnych i przednich, pokrywy silnika i bagaznika
przed skutkami uderzen kamieni, dziataniem niskich i wysokich temperatur, wody, soli oraz innych czynnikéw dziatajacych
niekorzystnie na karoserie w trakcie eksploataciji.

Uszczelnia i wyttumia.

Podczas natryskiwania pistoletem nie powstaje mgta, nie sptywa i nie skapuje z powierzchni pionowych.

Posiada podwyzszone wiasciwosci uszczelniajgce.

Zabezpiecza podwozie samochodu, przestrzeni nad kotami, progéw, spojleréw, paséw tylnych, pokryw bagaznika.

Trudno Scieralna, odporna na temperature. Trwale elastyczna i odporna.

Po wyschnieciu powtoka staje sie elastyczna, jest odporna na uderzenia zwiru, kamieni oraz na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Ma wiasciwosci dZzwiekochtonne i wygtuszajgce.

Chroni przed korozjg, olejami, woda i solg.

Idealny do zabezpieczenh antykorozyjnych progéw i dotéw drzwi samochodowych.
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Powierzchnie zabezpieczone tym $rodkiem mozna lakierowa¢ wszelkimi dostepnymi lakierami samochodowymi

(baza, akryl)
przemystowymi
(poliuretan, epoxyd, winyl)

oraz jednosktadnikowymi farbami do metalu
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(olejna, alkidowa, chlorokauczukowa...).

50-210

Stonechip
Protection

grey

Steinsthlag schutz
Antigravillon
Protezign € anti-pietra
Stone chip beskyttelse
Stenslagskydd
Antifon structurat
"THrpaBuiNas sawmra

Stonechip Protection
Antigravilla

Ochrana proti pitérkot
Kofelverddés vidd
Ochrona przed wigrar
Jauywra cpeuty Harit.-.‘l
NpooTagia and yallk!

Cont.: 1,0kg

P/N 50-210-1002

KOLOR SZARY
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gestos¢ (w 20 st C): 1,055 g/cm3
temperatura zaptonu 200 st C
temperatura wrzenia: 78 st C

punkt zaptonu:

samozapton: nie ulega samozaptonowi

granice wybuchowosci: gérna: 7,7 % obj. / dolna: 0,8 % obj.

Sposoéb uzycia:
Srodek ochrony karoserii daje sie tatwo nanosi¢ przy pomocy powietrznych pistoletéw natryskowych USB.

¢ Dokfadnie oczyscic¢ i odttusci¢ a nastepnie osuszy¢ miejsca, ktére majg by¢ pokryte.

* Skorodowane miejsca zaleca sie pokryciem podktadem epoksydowym o wtasciwosciach antykorozyjnych, np. R-STOP
APP, BRUNOX, Podktad Epoksydowy Troton, Podktad Epoksydowy w sprayu BOLL, Podktad Epoksydowy Novol..
Powierzchnie przylegajace przykry¢ papierem.

Przed uzyciem dobrze wstrzasngé pojemnik przez ok. 3 min.

naktadad 2- 3 warstwy konserwacji.

Optymalna grubos¢ powtoki: ok. 1 mm.

Nie natryskiwa¢ na elementy uktadu wydechowego, silnika, skrzyni biegéw i uktadu zawieszenia.
Powierzchnia moze by¢ lakierowana po ok. 3 godzinach.

W przypadku lakieréw wodnych - po ok. 24 godzinach.

Pistolet po uzyciu czysci¢ benzyng lakowa, nitrem.
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Bardzo wazna jest réwniez konserwacja wszystkich nadkoli, w szczegdlnosci potagczenia nadkola z btotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wczesdnie zakonserwowane, bedzie stuzyto latami.

wygenerowano w programie shopGold



¥ QE:&:.\:
_ﬁ:,,_?.

wygenerowano w programie shopGold




NIE DAJ SIE ZWIESC TANIM MATERIALOM ASFALTOWYM UZYWANYM W WIEKSZOSCI WARSZTATOW. AUTO
ZABEZPIECZONE TAKIMI TANIMI "BARANKAMI" | INNYMI MASAMI KONSERWUJACYMI, MUSI MIEC BARDZO
GRUBA POWLOKE TE) MASY LUB MUSI BYC KONSERWOWANE CO ROK!!!

SRODKI TE, NIE SA ODPORNE NA SCIERANIE | BARDZO tATWO MOZNA USZKODZIC ZABEZPIECZAJACA
POWLOKE!!!
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