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Opis produktu

RAL 1023 z6tty drogowy
lakier BAZOWY GRAVIHEL
niemetaliczna baza 338

Cena brutto 104,40 zt

Cena netto 84,88 zt

Kod EAN 027829234898
EAN (GTIN) 027829234898
Producent Gravihel

Rodzaj bazowe

Numer katalogowy 027829234898
producenta

Pojemnos¢ opakowania 1000
Opakowanie Brak informacji
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RAL 1023

Traffic yellow

LAKIER BAZOWY
GRAVIHEL HELIOS

ZOLTY DROGOWY
KOLOR RAL 1023
VERKEHRSGELB

Lakier bazowy jest lakierem jednosktadnikowym, szybkoschnacym.

W sprzedawanej przez nas formie, lakier nalezy jedynie rozcieficzy¢ rozciehczalnikiem bazowym w proporcji 1 litr bazy - 0,5
litra rozcienczalnika.

DO LAKIERU BAZOWEGO NIE DODAJE SIE UTWARDZACZA!

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEZACO z mieszalnika lakieréw przemystowych GRAVIHEL HELIOS.
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Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru w opakowaniu butelka HDPE.
W wiekszosci przypadkéw lakier bazowy nanoszony jest w dwéch warstwach z czasem odparowania miedzy warstwami okoto
5-10 minut (kazda warstwa lakieru bazowego po dotknieciu musi by¢ wyraznie sucha).

Lakier bazowy nanosi sie pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz metalicznych i
pertowych).

Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Cisnienie robocze musi by¢ state podczas catego procesu lakierowania i powinno wynosi¢ okoto trzech atmosfer.
Lakier bazowy po wyschnieciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.
Lakier bazowy jest to kolor wtasciwy elementu, ktéry znajduje sie pod warstwa lakieru bezbarwnego.

Sam w sobie jest matowy i w celu uzyskania potysku musi by¢ przykryty lakierem bezbarwnym.

Lakier bazowy jest to mieszanina zywic oraz kolorowych pigmentéw.

Kolor wtasciwy uzyskuje sie poprzez zmieszanie kilku, a czasami nawet kilkunastu réznych koloréw w odpowiednich
proporcjach wagowych.

Proporcje te sa Scisle okreslone przez producentéw samochoddw i zawarte sg w oprogramowaniu do tworzenia koloréw
samochodéw.

Do lakieru bazowego mozna dodac¢ czastki aluminium, jest to wtedy tak zwany lakier metaliczny, lub czastki pertowe i jest to
lakier pertowy.

Najnowszym osiggnieciem w kolorystyce samochodéw, jest lakier xyralic.

Dotyczy to zwtaszcza nowych i drogich samochoddéw. Xyralic to nic innego jak czastki peret o dos¢ duzej granulacji.
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W celu uzyskania ciekawych efektéw, do lakieréw bazowych mozna dodac czystg PERLE BAZOWA,
Uzyskamy wtedy lakier petowy. Perty mozna dowolnie miesza¢ ze soba.

Zalecana ilos¢ perty na 1 litr czystej bazy: 100-200 ml

Perta do dostania na naszych aukcjach pod nazwa:

- CZYSTA PERLA DODATEK DO AUTOLAKIEROW IXELL 55

INELL TEAM

Chcac uzyskad efekt metalik, nalezy dodad czysta baze srebrna.
Baza srebrna wystepuje w trzech ziarnistosciach
- drobna
- srednia
- gruba
Zalecana ilo$¢ bazy srebrnej na 1 litr czystej bazy: 100-200 ml
Dodatki bazowe srebrne do dostania na naszych aukcjach pod nazwa:
* BAZA SREBRNA CZYSTA drobnoziarnista DODATEK DO LAKIEROW BAZOWYCH 338

* BAZA SREBRNA CZYSTA srednioziarnista DODATEK DO LAKIEROW BAZOWYCH 338
* BAZA SREBRNA CZYSTA gruboziarnista DODATEK DO LAKIEROW BAZOWYCH 338
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Lakiery GRAVIHEL sg powszechnie stosowane w przemysle jako powtoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdéw
uzytkowych, przyczep, naczep, konteneréw budowlanych i palet stalowych oraz czesci maszyn i odlewéw zeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane sa réwniez do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w
budownictwie, w energetyce, w przemysle chemicznym oraz przy budowie zbiornikéw.
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GraviHEL to profesjonalny system wigzacy do mieszanin dla drobnego rzemiosta, sktadajacy sie z 23 uniwersalnych past (3
aluminiowych) i obecnie 15 réznych srodkéw wigzacych. System umozliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o réznych
witasnosciach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdéw komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyrdzniajg sie doskonatg sitg krycia, pasty GraviHEL sa mocno skoncentrowane.

UWAGA:

Lakiery robione sg z zageszczonych pigmentéw i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie pakujemy lakieréw w puszki metalowe, ktére czesto ulegaja uszkodzeniu w transporcie.

Przed uzyciem lakier nalezy przela¢ do wiekszego pojemnika. Pozostatosci lakieréw z opakowania nalezy wyptuka¢ np.
utwardzaczem lub rozcienczalnikiem i dodac do pozostatego lakieru.

Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezposrednie mieszanie
lakieréw w opakowaniu.

Osadzanie sie pigmentéw na $ciankach opakowania nie jest spowodowane btednym wymieszaniem tylko rézng gestoscia i
waga zastosowanych pigmentéw. Tylko pigmenty pakowane sg w opakowania firmowe i przed uzyciem mieszane na
mieszalniku.
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Base coat / Base a revemir
Basislack / Base a rebarnizar

Base da trattare con il trasparente
e Basislak / Base a envernizar
28 do polakierowania / Baz kat boy?
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