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Opis produktu

RAL &O29

RAL 6029 ZIELONY
MIETOWY lakier BAZOWY
GRAVIHEL niemetaliczna

baza 338

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN
EAN (GTIN)
Producent
Rodzaj

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

Opakowanie

90,90 zt

73,90 zt
701203646131
701203646131
Ixell

bazowe

701203646131

1000

Puszka
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RAL 6029

zielony m ietowy Barwy.net

LAKIER BAZOWY
GRAVIHEL HELIOS

ZIELONY MIETOWY
KOLOR RAL 6029
MINZGRUN

Lakier bazowy jest lakierem jednosktadnikowym, szybkoschngacym.

W sprzedawanej przez nas formie, lakier nalezy jedynie rozciefczy¢ rozcienczalnikiem bazowym w proporcji 1 litr bazy - 0,5
litra rozcienczalnika.

DO LAKIERU BAZOWEGO NIE DODAJE SIE UTWARDZACZA!
LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEZACO z mieszalnika lakieréw przemystowych GRAVIHEL HELIOS.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru w opakowaniu butelka HDPE.
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W wiekszosci przypadkéw lakier bazowy nanoszony jest w dwéch warstwach z czasem odparowania miedzy warstwami okoto
5-10 minut (kazda warstwa lakieru bazowego po dotknieciu musi by¢ wyraznie sucha).

Lakier bazowy nanosi sie pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz metalicznych i
pertowych).

Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Cisnienie robocze musi by¢ state podczas catego procesu lakierowania i powinno wynosi¢ okoto trzech atmosfer.
Lakier bazowy po wyschnieciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.
Lakier bazowy jest to kolor wtasciwy elementu, ktéry znajduje sie pod warstwg lakieru bezbarwnego.

Sam w sobie jest matowy i w celu uzyskania potysku musi by¢ przykryty lakierem bezbarwnym.

Lakier bazowy jest to mieszanina zywic oraz kolorowych pigmentéw.

Kolor wtasciwy uzyskuje sie poprzez zmieszanie kilku, a czasami nawet kilkunastu réznych koloréw w odpowiednich
proporcjach wagowych.

Proporcje te sg Scisle okreslone przez producentéw samochoddéw i zawarte sg w oprogramowaniu do tworzenia koloréw
samochoddéw.

Do lakieru bazowego mozna doda¢ czastki aluminium, jest to wtedy tak zwany lakier metaliczny, lub czastki pertowe i jest to
lakier pertowy.

Najnowszym osiggnieciem w kolorystyce samochodéw, jest lakier xyralic.

Dotyczy to zwtaszcza nowych i drogich samochodéw. Xyralic to nic innego jak czastki peret o dos¢ duzej granulacji.

W celu uzyskania ciekawych efektéw, do lakieréw bazowych mozna doda¢ czysta PERLE BAZOWA,.

wygenerowano w programie shopGold



Uzyskamy wtedy lakier petowy. Perty mozna dowolnie miesza¢ ze soba.
Zalecana ilo$¢ perty na 1 litr czystej bazy: 100-200 ml
Perta do dostania na naszych aukcjach pod nazwa:

- CZYSTA PERLA DODATEK DO AUTOLAKIEROW IXELL 55

IXELL TEAM

s

Chcac uzyskad efekt metalik, nalezy dodac czysta baze srebrna.
Baza srebrna wystepuje w trzech ziarnistosciach
- drobna
- srednia
- gruba
Zalecana ilo$¢ bazy srebrnej na 1 litr czystej bazy: 100-200 ml
Dodatki bazowe srebrne do dostania na naszych aukcjach pod nazwa:
e BAZA SREBRNA CZYSTA drobnoziarnista DODATEK DO LAKIEROW BAZOWYCH 338

* BAZA SREBRNA CZYSTA srednioziarnista DODATEK DO LAKIEBOW BAZOWYCH 338
* BAZA SREBRNA CZYSTA gruboziarnista DODATEK DO LAKIEROW BAZOWYCH 338
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Lakiery GRAVIHEL sg powszechnie stosowane w przemysle jako powtoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdéw
uzytkowych, przyczep, naczep, konteneréw budowlanych i palet stalowych oraz czesci maszyn i odlewéw zeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane sa réwniez do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w
budownictwie, w energetyce, w przemysle chemicznym oraz przy budowie zbiornikéw.
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GraviHEL to profesjonalny system wigzacy do mieszanin dla drobnego rzemiosta, sktadajacy sie z 23 uniwersalnych past (3
aluminiowych) i obecnie 15 réznych srodkéw wigzacych. System umozliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o réznych
witasnosciach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdéw komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyrdzniajg sie doskonatg sitg krycia, pasty GraviHEL sa mocno skoncentrowane.

UWAGA:

Lakiery robione sg z zageszczonych pigmentéw i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie pakujemy lakieréw w puszki metalowe, ktére czesto ulegaja uszkodzeniu w transporcie.

Przed uzyciem lakier nalezy przela¢ do wiekszego pojemnika. Pozostatosci lakieréw z opakowania nalezy wyptuka¢ np.
utwardzaczem lub rozcienczalnikiem i dodac do pozostatego lakieru.

Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezposrednie mieszanie
lakieréw w opakowaniu.

Osadzanie sie pigmentéw na $ciankach opakowania nie jest spowodowane btednym wymieszaniem tylko rézng gestoscia i
waga zastosowanych pigmentéw. Tylko pigmenty pakowane sg w opakowania firmowe i przed uzyciem mieszane na
mieszalniku.
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INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO
UZYTKU PROFESIONALNEGO

IXELL BASE COAT IK
Lakiery bazowe 1K

PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskiadnikowy IXELL

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.
Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadajg niskie odpornosci na urazy mechaniczne i chemiczne.
Opcjonalnie mozna dodac 10% utwardzacza akrylowego, jezeli nie bedzie pokryta lakierem
bezbarwnym.

UWAGA: przed uzyciem wykonaé¢ obowigzkowo natrysk probny lakieru w celu sprawdzenia odcienia

koloru. Nie wykonanie natrysku probnego przed uzyciem bazy, to nie uwzglednienie reklamacji na
odcien koloru.

Stopien polysku: potmat.

|WtA5CIWD§CI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostepna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorow), metalicznej (kolor zmieszany
z czgstkami aluminium i peret), perfowej (kolor zmieszany z czastkami perfowymi), xyralic (kolor
zmieszany z grubymi czastkami perfowymi XYRALIC).

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki= 770 [g/1]
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Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), ktora dla tej kategorii
produktow (e) przewiduje wartosc VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIENCZANIE | PARAMETRY APLIKACII

Rozcienczac rozcienczalnikiem do lakierow bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z zywica bazows.
Doprowadzic¢ do lepkosci natryskowej 16+18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu
RP Dysza: 1,2+1,4mm; Cisnienie na wejsciu: 2,0+2,2 bar.
HVLP Dysza: 1.3+1,4mm; Cisnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACIA

Lakier bazowy aplikowac na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkiadu akrylowego.
Naktadac cienkimi warstwami 2+4 krotnie.

Zachowac czas ok. 5+10 minut na odparowanie rozpuszczalnikow miedzy kolejnymi warstwami lakieru
bazowego.

Po wyschnieciu nakfadac bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGOLNE

Najlepsze rezultaty osiagnie sie lakierujac w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny byc zblizone.

Podczas pracy zaleca sie uzywac sprzetu ochrony osobistej. Chroni¢ oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny byé dobrze wentylowane.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Produkt naleiy przechowywac w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chfodnych, z dala od zrddet ognia. Nie narazac
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Zamykaé pojemniki natychmiast po uzyciu
produktu.

OKRES GWARANCII
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Lakier Bazowy 1K — 12 miesiecy od daty zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialnosei:
Informacje zawarte w TDS =3 aktualne i poprawne w dniu wydania danej informaciji.

Poniewaz firma IXELL nie moze kontrolowac ani przewidywac warunkow, w ktorych produkt moze byé
uzywany, kazdy uiytkownik powinien przejrzec¢ informacje w konkretnym kontekscie planowanego
uzycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowigzujace prawo firma IXELL nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikajace z wykorzystania lub polegania na
informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorgc pod uwage roznorodnosc czynnikow, ktore mogg wplywad na uzytkowanie i stosowanie
produktu firmy IXELL, z ktdrych niektdre s3 wylgcznie w zasiegu wiedzy i kontroli uzytkownika, istotne
jest, aby uzytkownik ocenit produkt firmy IXELL, aby okreslic, czy produkt nadaje sie do okreslonego
celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu uzytkowania przez uzytkownika.

W zadnym wypadku firma IXELL nie ponosi odpowiedzialnosci wobec uzytkownika ani osdb trzecich za
jakiekolwiek szkody posrednie, wtarne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utrate zyskow
wynikajacych z korzystania z produktow wytwarzanych przez firme IXELL i / lub ustugi firmy IXELL.

wzystkie informacje opierajg sie na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i dtugoletnim doswiadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia
nas z cigglej kontroli jakosci naszych produktow . Jednak nie ponosimy odpowiedzialnosc za kofncowe efekty przy niewfasciwym przechowywaniu lub
ufytkowaniu naszych wyrobdw oraz za prace niezgodng ze sztukg dobrego rzemicsta.
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