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STABILIZATOR POŁYSKU
rozcieńczalnik do
LAKIERÓW BEZBARWNYCH
CSV RM 1518

Cena brutto 8,10 zł

Cena netto 6,59 zł

Kod EAN 8713707182062

Opakowanie Brak informacji

Numer katalogowy
producenta

8713707182062

Pojemność opakowania 100

EAN (GTIN) 8713707182062

Producent Goldcar

Rodzaj bezbarwne

Opis produktu
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CSV RM GOLDCAR+

STABILIZATOR POŁYSKU

DODATEK DO

LAKIERÓW BEZBARWNYCH

ORAZ LAKIERÓW AKRYLOWYCH
Stabilizator połysku GOLDCAR+ jest zalecany do stosowania zamiast rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych.

Dodanie stabilizatora do lakieru bezbarwnego ułatwia proces aplikacji a także ogranicza ryzyko pojawienia się zacieków i
gazowania, nawet w podwyższonych temperaturach.

Produkt zapewnia bardzo bezpieczną i łatwą aplikację lakierów akrylowych dwuskładnikowych.
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Powłoka po wysuszeniu charakteryzuje się doskonałym połyskiem i twardością początkową.

Stabilizator eliminuje często występującą, w szczególności w lakierach MS i HS, redukcje połysku po utwardzeniu i schłodzeniu
powłoki.

Aukcja dotyczy 100 ml STABILIZATORA w opakowaniu zastępczym.

Oryginalne opakowanie ma pojemność 1000 ml (1 litr).

Dla uzyskania najlepszego efektu, należy dodać STABILIZATOR POŁYSKU w ilości 7-10 %, ok 100 ml na 1 litr lakieru.

Końcowy efekt naprawy lakierniczej powinien zadowalać nie tylko klienta, ale również lakierników wykonujących naprawy.

Ci ostatni potrzebują produktów, które usprawnią ich pracę i pozwolą uzyskać możliwie najlepszy efekt końcowy, będący ich
prawdziwą wizytówką.

Dla uzyskania „efektu lustra” do lakieru zaleca się dodanie Stabilizatora, nowego produktu w linii Goldcar+.

Jest to specjalny dodatek, który ułatwia i stabilizuje proces aplikacji lakieru bezbarwnego.

Jego zadaniem jest ulepszenie parametrów rozlewności lakierów bezbarwnych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia efektu
zagazowania.
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