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SZPACHEL 0,25 kg NA
ELEMENTY z tworzyw
sztucznych, PLASTIKOWE
TROTON 725

Cena brutto 17,10 zt

Cena netto 13,91 zt

Kod EAN 8713707160343
Numer katalogowy 8713707160343
producenta

Pojemnos¢ opakowania 250

Producent Troton

Waga produktu z 0.6
opakowaniem

jednostkowym

EAN (GTIN) 8713707160343
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POLYESTER PUTTY
E-‘f PACHLOWKA POLIESTROVA
LYESTER BODY FILLER
POLYESTER SPACHTELMASSE
MTONUASUPHAR WNATNEBKA
MASTIC  BETUME / MASILLA
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INTER TROTON
Szpachléwka na elementy plastikowe

0,25 kilograma szpachléwki + utwardzacz

Dokumentacja techniczna

e Karta techniczna TDS

e Karta charakterystyki - komponent A
e Karta charakterystyki - komponent B
¢ Katalog produktéw Inter Troton

Opis
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Szpachléwka poliestrowa o wysokiej elastycznosci, bardzo dobrej przyczepnosci i odpornosci mechanicznej. Przeznaczona do
napraw samochodowych i wypetniania ubytkéw w tworzywach sztucznych. Szczegdlnie polecana do napraw plastikowych
elementéw karoserii narazonych na wibracje.

Zalety
e Bardzo dobra przyczepnos$¢ do tworzyw sztucznych.
* Wyjatkowo wysoka elastycznos¢.
¢ Dobra jakos¢ szlifowania.
e Bardzo gtadka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podtoza

Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do wszystkich zewnetrznych czesci karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych
(PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR migkka pianka, UP-GF).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna by¢ wczesniej starannie przetarta wtdkning Scierna, odttuszczona woda z
detergentem (nie stosowac zmywaczy opartych na benzynach, gdyz moga rozpuszczac powierzchnie), nastepnie powinna by¢
ponownie umyta wodg z detergentem, sptukana czysta wodga i osuszona strumieniem powietrza.

Uwaga:

Nie aplikowa¢ szpachléwek poliestrowych bezposrednio na podktady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i
nitrocelulozowe.
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INFORMACIA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC
SZPACHLOWEKA POLIESTROWA

PRODUKETY

PLASTIC —szpachlowka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlowki poliestrowsj

OPI5 PRODUKTU

2-komponentowa elastyczna szpachlowka poliestrowa przeznaczena do napraw
samochodowych. Szczegadlnie polecana do napraw elementdow karoserii wykonanych z
tworzyw sztucznych.

« Bardzo dobra przyczepnost do tworzyw sztucznych.
*  Wyjatkowo wysoka elastycznost.
»  Bardzo gfadka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

KOLOR: ciemnoszary

STOPIEN POEYSEL: mat

GESTOSC: 1,86 [+/-0,03) kg/l

LOTME ZWIAZKI ORGANICZNE

vinC dla mieszanki = 26 [g/1]

Produkt ten spefnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004,/42/EC/11 B), ktora dla tej kategorii produktdw (b) przewiduje wartosc

Vi na poziomie 250 g/1.

PREYGOTOWANIE PODEOZA

Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnost do wszystkich zewnetrznych
czesci karoseril wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, FC, PPO,
PA, RTPU, PETP, PVC, PUR, PUR migkka pianka, UP-GF).

Uwaga: Nie aplikowad szpachliowek polisstrowych

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna byc wczesniej starannie bezposrednio na podkiady recktywne, 1-kompanentowe
przetarta widkning scierng, odthuszczonz wods z detergentem (nie produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

stosowat zmywaczy opartych na benzynach, gdyi mogg rozpuszczac
powierzchnig), nastepnie ponownie umyta wodg z detergentem, sptukana
czystg woda | osuszona strumieniem powietrza.

PROCES APLIKACH
s ZASTOSOWANIE GRUBDSE WARSTWY
| Elastyczna szpachiowha poliestrowa polecana do srpachldwka muzn.z b'!rc aFllknwana w l:l“:l..l Flenku:!i
; g warstwach. Po kazdej z nich produkt powinien byc
napraw elementow karoserii wykonanych z ,—:"\, E h ] s
—om, Y SRR ! l'| || | utwardzony. Mie przekraczac fgcznej grubosci 3 mm .
5 | czas #ycia to 324 minut w 20°C.

FROPORCIE MIESZ ANLA WAROWD SUSZEMIE PROMIENNIKIEM IR

szpachlowka 100 ———

L4 Utwardzacz 2

Wymieszat dokladnie ai do uzyskania pasty Mie badano.

“— | jednolitego koloru. Mieszac ostroinie, aby nie e
zapowietrzyt szpachlowki.
SILIFOWANIE CIAS UTWARDZAMIA
Szlifowanie zgrubne [na sucho): PERO-PL20. 25=35 minut w 20°C.
szlifowania wykonczeniowe (na sucho): Temperatura poniiej 20°C znaczgcoo wydiuza czas
P1ZOP3IZ0. " | utwardzania produkiu.

DALSZE PRACE

Ma szpachlowke poliestrows PLASTIC moina aplikowad:
*  2-komponentowe podidady akrylows,
+  2-komponentowe podklady epoksydowe.

Tworzywa sztuczne zalecamy przed podktadowaniem, zagruntowac Podktadem na Tworzywa Sztuczne 1K.

UWAGI DGOLMNE

#  MNadmierna ilosc utwardzacza mode spowodowad problemy z sdbarwizniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
»  Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca sie ufywac sprzetu ochrony osobistaj. Chronic oczy i drogi oddechowe.

*  Pomieszczenia powinny byc dobrze wentylowane.
¢  Narzedzia powinny byc myte bezposradnio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczenstwa nalefy zowsze postepowad zgodnie z instrukciomi zawartymi w karcie M5D5 produktu
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