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Opis produktu

novol-400-g-495-p-873.html

Szpachlowka epoksydowa
POD FARBE PROSZKOWA z
utwardzaczem Novol 400 g
495

Cena brutto 41,31 zt

Cena netto 33,59 zt

Kod EAN 8713707482919
EAN (GTIN) 8713707482919
Producent Novol

Waga produktu z 0.5
opakowaniem

jednostkowym

Numer katalogowy 8713707482919
producenta

Pojemnos¢ opakowania 400
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EPOXY PUTTY

SIPACHLOWKA EPOKSYDOWA * INOKCHIAMAR LLIMATNERKA

NOVOL SZPACHLOWKA TERMO EPOKSYDOWA
POD FARBE PROSZKOWA
0,4 KG EPOXY PUTTY

Dwusktadnikowa szpachléwka epoksydowa przeznaczona do naprawy niewielkich uszkodzen oraz nieréwnosci powierzchni
metalowych przed natozeniem farby proszkowe;.

Charakteryzuje sie krétkim czasem utwardzania, a takze wysoka wytrzymatoscia mechaniczng.

Cechuje ja takze doskonata przyczepnos¢ do podtozy metalowych jak i wysoka odpornos¢ termiczna.
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Moze by¢ utwardzana na powietrzu jak i w piecu.

=

. Oczyscic i przeszlifowaé powierzchnie.

. Odttusci¢ powierzchnie za pomocg zmywacza silikonéw.

3. Przestrzega¢ wymaganych ilosci utwardzacza. Wymieszac doktadnie sktadniki do uzyskania jednolitego koloru.
Proporcje wagowe skfadnikéw: 40 g TERMO szpachléwka epoksydowa doda¢ 10 g TERMO utwardzacz do szpachléwki
epoksydowej (4:1). Czas wigzania: 30-60 minut w temp. 20st. C.

4. Nanosi¢ za pomoca szpachli warstwe o grubosci nie przekraczajacej 2mm.

5. Czas schniecia: 2-3 dni w temp. 20st. C; 80 -120 min w temp. 60st. C; 40-50 min w temp. 120st. C; 20-30 min. w
temp. 160st. C.

6. Przeszlifowa¢ wstepnie papierami P80-P120, wykanczajaco P240-P-600.
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Szpachlowka Termo - jest to dwusktadnikowa szpachlowka epoksydowa przeznaczona do naprawy
niewielkich uszkodzen oraz nieréwnosci powierzchni metalowych przed nalozeniem farby proszkowe;.
Wsrod szpachlowek epoksydowych wyréznia sie krotkim czasem utwardzania oraz wysoka
wytrzymatoscia mechaniczna. Cechuje ja doskonata przyczepnosé do podlozy metalowych oraz
wysoka odpornosc termiczna. Moze by¢ utwardzana w temperaturze otoczenia jak | w piecu.

PODLOZA

/Z powierzchni metalu usunaé wszelkie zanieczyszczenia
mechaniczne jak pyt itp., a nastepnie doktadnie odtluscic
Powierzchnie metalowe powierzchnie. Powierzchnie przeszlifowaé papierem Sciernym P80 —
P120 i ponownie odtlusci¢. Bardzo dobre przyczepnosci zapewnia
takze obrobka strumieniowo Scierna.

PROPORCJE MIESZANIA

Wagowo
D D SZPACHLOWKA 449
- UTWARDZACZ 1g
TERMO

CZAS PRZYDATNOSCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM

Od 30 do 60 min w temperaturze 20°C.

CZAS SCHNIECIA
20°C 60°C 120°C 160°C
2 - 3dni 80 - 120 min 40 - 50 min 20 - 30 min
SZLIFOWANIE
zgrubne wykanczajace
P80 - P120 P240 — P&00

UWAGA: jakost wykonczenia powierzchni szpachlowki ma bezposrednie przetozenie na wyglad farby
proszkowej.
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POKRYWALMNA PRZEZ autolakier.pl

Wasazystkie rodzaje farb proszkowych tzn. poliestrowe, poliestrowo-epoksydowe a takze czyste
epoksydowe. Majlepsze wyniki uzyskuje sie przy zastosowaniu szpachlowki TERMO pod proszkowe
farby poliestrowe i poliestrowo-epoksydowe.

UWAGI

Jezeli zbyt diugo pozostawimy w piecu szpachléwke i nastapi skurcz to nalezy zeszlifowad wierzchnig
warstwe szpachlowki i pokry¢ ponownie w celu wyrdwnania.

Jezeli po aplikacji | przeszlifowaniu pozostang na szpachléwce nierdwnosci  powierzchni
(np. spowodowane zamknigciem pecherzykow powietrza lub bledami aplikacyjnymi) nalezy natozyc
kolejna warstwe szpachldwki po uprzednim przeszlifowaniu starej warstwy.

Majlepie] wygrzewat szpachlowke w temperaturze w ktore] zamierzamy wygrzewac farbe proszkowa.
Szczeqolnie dotyczy to epoksydowych farb proszkowych przed uzyciem ktdrych szpachldwke nalezy
wygrzewac przez ok. 10-15 min w temp. okoto 180°C w celu unikniecia gazowania powierzchni farby.

WARUNKI APLIKAC.JI

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C

APLIKACJA

]
| ]

Ogzyscic | przeszlifowatd powierzchnig

§

qﬂw Odttuscic powierzchnie za pomoca PLUS 780
ey i

Przestrzegat¢ wymaganych ilosci utwardzacza. Wymieszac dokladnie
skiadniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe

2 I:I sktadnikdw: 40 g TERMO — Szpachléwhka epoksydowa dodaé 10 g TERMO

: — Utwardzacz do szpachlowki epoksydowe]. Czas wiazania 30 - 60 minut

w 20°C
MNanosit za pomoca szpachli warstwe o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
20°C 60°C 120°C 160°C
2 - 3 dni 80 - 120 min 40 - 50 min 20 - 30 min
zgrubne wykanczajgce
P80-P120 P240-P&00

wygenerowano w programie shopGold



147171 03

KOLOR autolakier.pl
TEBMO — Szpachlowka epoksydowa ciemnoszary
TERMO — Utwardzacz do szpachlowki epoksydowej szary

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozpuszeczalnik do wyrobow nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywac w chlodnych i suchych pomieszczeniach z dala od Zrédet ognia i ciepla.

Unikaé naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

TEBMO — Szpachléwka epoksydowa 24 miesigee/20°C
TERMO — Utwardzacz do szpachléwki epoksydowej 18 miesigcy/20°C
BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Mumer rejestrowy: 000024104

Efektywnosc naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz  wieloletniego
doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale s3 zgodne z akiualnym stanem wiedzy
o naszych produktach | moZlwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysoks jakosé pod
warunkiem, Ze s3 spelnione nasze instrukeje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego
rzemiosta. Konieczne jest wykonanie probnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie
rozne zachowanie sie wyrobu z réznymi materialami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na
koncowy rezultat pracy mialy wphyw czynniki znajdujgce sie poza nasza konfrols.
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