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Opis produktu

SZPACHLOWKA SOFT 0,25
wypetmniajgca biaty kolor
tATWA OBROBKA TROTON

216

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN
EAN (GTIN)
Producent

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

13,50 zt

10,98 zt
8713707264188
8713707264188
Troton

0.4

8713707264188

250
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POLYESTER PUTTY

INTER TROTON
SZPACHLOWKA POLIESTROWA
SOFT

tatwa w obrébce szpachléwka.
Szczegdlnie polecana do obrébki reczne;.
Swietnie sie szlifuje i posiada wysoka elastyczno$¢.

Opakowanie 250 gram + utwardzacz

Opis

2-komponentowa miekka w obrébce wypetniajgca szpachléwka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.
Polecana do wypetniania duzych ubytkéw. Aplikacja szpachléwki w grubych warstwach nie wywotuje efektu ,siadania”. Dzieki
odpowiedniej elastycznosci znakomicie nadaje sie do modelowania i wypetniania ubytkéw na powierzchniach o
skomplikowanych ksztattach. tatwa do szlifowania.

Zalety

e tatwy proces mieszania i aplikacji.
¢ Odpowiednia twardos¢ przy zachowaniu dobrej elastycznosci.

wygenerowano w programie shopGold



e tatwa do szlifowania.
Podtoza
Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy réznego rodzaju. Moze by¢ aplikowany na:
e Stal i aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.
¢ Ocynkowang Stal po zmatowaniu i odttuszczeniu.
¢ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachléwki poliestrowe, podktady akrylowe i epoksydowe
oraz stare powtoki w dobrym stanie.
e Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powtoki lakier

Polecamy papier Scierny o gradacji: P80+P120.

Uwaga: Nie aplikowa¢ szpachléwek poliestrowych bezposrednio na podktady reaktywne,1-komponentowe produkty akrylowe i
nitrocelulozowe.
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Data aktualizacji: 16.02.2023

INFORMACIA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESIONALNEGO

SOFT
SZPACHLOWKA POLIESTROWA

PRODUKTY

SOFT — szpachldwka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlowki poliestrowaj

————
INTER

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa miekka w obrobce wypetniajaca szpachlowka poliestrowa przeznaczona

do napraw samochodowych.

»  batwy proces mieszania i aplikacji.

« Odpowiednia twardosc przy zachowaniu dobrej efestycznosci.

v katwa do szlifowania.

KOLOR: kremowy

STOPIEN POLYSKU: mat

GESTOSC: 1,77 [+/- 0,03 kg/l

LOTME ZWIAZKI ORGANICZMNE

e dla mieszanki = 61 [gf1]

produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej [2004/42/EC/I1 B), ktora dla tej kategorii produktdw (k) przewiduje wartost

WO na poziomie 250 g,

PRZ¥YGOTOWANIE PODLOZA

Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnost do podiody roinego

rodzaju. Maoze byt aplikowany na:
] Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtfuszczeniu.
*  Ocynkowang Stal po zmatowaniu i odthuszozenio.

*  Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane |G FE/GRP),
szpachidwki poliestrowe, podktady akrylowe i epoksydowe oraz

stare powtoki w dobrym stanie.

»  Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powtoki lakieru.

Polecamy papier scierny o gradacji: PEO-P120.

Uwaga: Nie aplikowac szpachiowek polizstrowych
bezposrednio na podidady reaktywne, 1-
komponentowe produkty aknylowe i
nitroceiulozowe.

PROCES APLIKACII

ZASTOSOWAMNIE

Migkka w obrobce szpachidwka poliestrowa
przeznaczona do napraw karoserii

GRUBDSE WARSTWY

szpachlowka moie byc aplikowana w kilku cienkich
warstwach. Po kaZde] z nich produkt powinien byt
utwardzony. Nie przekraczac facznej grubosci 5 mm .
Czas iycia: to 47 minut w 20°C.

samochodowe].

PROPORCIE MIESZANIA WEROWD
szpachlowka 100
Utwardzacz 2

wymieszat doktadnie ai do uzyskania pasty
jednolitego koloru. Mieszac ostroinie, aby nie
zapowietrzyl szpachlowki.

SUSZENIE PROMIENMIKIEM IR

57 minut fal krdtkich, w zaleinoéci od grubosci warstwy i
rodzaju promiennika.

Mie przekraczal temperatury 600C.

stosowal wediug zalecen producenta sprzetu.

Odczekad okoto 5 minut przed rozpoczeciem suszenia
promiennikiem.

SZLIFOWW ANIE

szlifowanie zgrubne (na sucho): PEOP120.
szlifowanie wykonczeniowe [na sucho):
P120=P320.

CZAS UTWARDZANIA

2030 minut w 20°C.
Temperatura poniiej 20°C znaczgco wydhuia czas
utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Ma szpachlowki poliestrowe moina aplikowat:
+  Z-komponentowe szpachlowki poliestowe,
+  Z-komponentowe poliestrowe szpachldwki natrys
+  I-komponentowe podkiady akrylowe,
*  Z-komponentowe podkiady epoksydowe.

kowe,

UWAGI DGOLNE

#  MNadmierna ilosc utwardzacza moze spowodowat problemy z cdbarwieniem lakieru bazowego/nawisrzchniowegao!
+  Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca sig ufywac sprzetu ochrony osobistaj. Chronic oczy i drogi cddachowe.

+  Pomieszczenia powinny byt dobrze wentylowane.

+  MNarzedzia powinny byC myte bezposrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zochowania bezpieczenstwa noleiy zawsze postepowoc 2godnie 2 instrukciomi zawartymi w karcie M5D5 produktu
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PlasTic
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SOFT szpachlowka poliestrowa Inter Troton

Udostepnij

S2pachléowka: 100
UtWardzacz: 2

Obejrzyjw [ Youlube
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