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Opis produktu

SZPACHLOWKA
WYKONCZENIOWA FINE
0,25 kg biaty kolor
TROTON 726

Kod EAN 8715572118511
Numer katalogowy 8715572118511
producenta

Pojemnos¢ opakowania 250

Waga produktu z 0.4
opakowaniem

jednostkowym

EAN (GTIN) 8715572118511
Producent Troton
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INTER TROTON

SZPACHLOWKA WYKONCZENIOWA
FINE

Zalecana do napraw niewielkich powierzchni oraz koncowego wyréwnywania rys i wgtebien przed naktadaniem podktaddéw.
tatwo sie szlifuje drobnoziarnistymi papierami $ciernymi, dajac, w efekcie, bardzo gtadka powierzchnie.

POJEMNOSC 250 gram + utwardzacz

Opis

Wykonczeniowa szpachléwka poliestrowa stuzaca do wypetniania matych ubytkéw lub wyréwnywania rys po szpachlach
konstrukcyjnych, tatwa w aplikacji i obrébce. Po oszlifowaniu daje idealnie gtadkg powierzchnie.

Zalety

2-komponentowa wykonczeniowa szpachléwka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

¢ Doskonale wypetnia drobne nieréwnosci naprawianych elementéw.
¢ Bardzo dobra przyczepnos¢ do metali.

e tatwy proces mieszania i aplikowania.

¢ Gtadka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.
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Podtoza
Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy réznego rodzaju.
Moze by¢ aplikowany na:
e Stal czarng i ocynkowang oraz aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.
¢ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachléwki poliestrowe, podktady akrylowe i epoksydowe
oraz stare powtoki w dobrym stanie.

e Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powtoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikowac szpachléwek poliestrowych bezposrednio na podktady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i
nitrocelulozowe.

wygenerowano w programie shopGold



INTER

MROTON
L

Data aktualizacji: 16.02_2023

INFORMACIA TECHNICZNA
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PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESIONALNEGO

FINE
SZPACHLOWKA POLIESTROWA

PRODUKTY

FIME— szpachldwka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlowki poliestrowe]

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa wykonczeniowa szpachldwka poliestrowa przeznaczona do napraw

samochodowych.

+ Doskonale wypefnia drobne nierownosci naprawianych elementow.

»  Bardzo dobra przyczepnosc do metali.
»  bkatwy proces mieszania i aplikowania.
» Gladka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

KOLOR: biaty

STOPIEN POLYSKU: mat

GESTOSC: 1,3 [+/- 0,03) kg

LOTME ZWIAZKI ORGANICINE

Wi dla mieszanki = 55 [g/]

Produkt ten spetnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej [2004/42/EC/1 B), ktora dla tej kategorii produktow (b) przewiduje wartosc

VI na poziomie 250 g/1.

PRI¥YGOTOWANIE PODEDZA

Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnost do podioZy roinego

rodzaju. Moie by aplikowany na:

#  Stal i Aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.
#  Ocynkowang Stal po zmatowaniu i odthuszczeniu.

*  Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFX/GRP),
szpachlowki poliestrowe, podktady akrylowe i epoksydowe

oraz stare powhoki w dobrym stanie.

Polecamy papier scierny o gradaci: PEO-P120.

Uwaga: Nie aplikowsac szpachiowsk poliestrowych bezposrednio

na podkiody reaktywne, 1-komponentowe produkty
okrylowe | nitrocefulozowe.

PROCES APLIKACII
ZASTOSOW ANIE GRUBOSE WARSTWY
— Wykofczeniowa szpachiéwka poliestrowa Szpachlowka moz_e Irgflc 3 Pllkwana w klll:l!l |.:lenk||:Ih
naczona do napraw karaserii O wiarstwach. Po kazdej z nich produkt powinien byc
. =By 1Y | | utwardzony. Nie preekraczad tacznej grubosci 3 mm .
+ — | czas fydia: to 2=7 minut w 20°C.

PROPORCIE MIESZANIA Wagowo SUSZENIE PROMIEMMIKIEM IR

~ szpachlowka 100 527 minut fal kratkich, w zaleZnosci od grubosci warstwy i

| E=a + Utwardzacz 2 rodzaju promiennika.

. . , L. . Mie przekraczat temperatury S0°C.

| [ ] Tu'\"',l'l'l'IIE.SZiI: d-DHEdI‘iIE-EZ dD "Ef"sk;“_'a Paﬂ"r_ Stosowac wediug zalecen producenta sprzetu.
JEd"u“:rEEu Eoluru.r:ljesé_ilcumuzne, sy e Odczekat okoto 5 minut przed rozpoczeciem suszenia
zapowietrzyc szpachlowki. promiennikiem.
SELIFOW AMNIE . | CZAS UTWARDZANIA
Szlifowanie zgrubne (na sucho): PEO-P120. 2030 minut w 20°C.
szlifowanie wykonczeniowe [na sucha: Temperatura ponizej 20°C znaczjoo wydhuda czas
P120+P320. utwardzania produlktu.

DALSZE PRACE

Ma szpachlowki poliestrowe moina aplikowac:

»  Z-komponentowe szpachldwki poliestowe,
»  Z-komponentowe poliestrowe szpachlowki natryskowe,

*  Z-komponentowe podkiady akrylowe,
#  Z-komponentowe podkiady epoksydowe.

UWAGI DGOLNE

*  Narzedzia powinny byc myte bezposrednio po aplikacji.
Uwaga: W celu zachowania bezpieczenstwa naledy zowsze postepowoc zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie M3D3 produktu

Madmierna ilosc utwardzacza moze spowodowac problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchnioweago!
Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca sie ufywac sprzetu ochrony osobistej. Chronit oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny byc dobrze wentylowane.
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FINE szpachlowka poliestrowa Inter Troton (U ~»
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Szpachléwa: 100

Utwardzacz: 2

Obejrzyj w [ YouTube
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