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ZESTAW naprawczy
REPERACY)NY ZYWICA
250g + MATA 0,25 mkw

BOLL 93

Cena brutto

;'"ﬁ ] -
m . Cena netto
i Kod EAN
@ Waga produktu z

BOLL opakowaniem

k. i ' tkowym
s@w Hupmﬁ,d jednos
z - Producent
Numer katalogowy
producenta

EAN (GTIN)

Opis produktu

20,97 zt
17,05 zt
610074861294

0.25

Novol

610074861294

610074861294

wygenerowano w programie shopGold


https://autolakier.pl/zestaw-naprawczy-reperacyjny-zywica-250g-mata-0-25-mkw-boll-93-p-3979.html

L) \Y o) 3
_&qiﬂ'{\”\}. y

NN

af
—

@ {‘

gl

=

b Lol - ﬁr‘,?
o ZESTA\W NAPRAWCZY:
%ﬂﬂm.“mwmfmw

“SSASADA - REPARATUR KIT SA ST
""ﬂuﬁmwmmmdm%

BOLL

ZESTAW NAPRAWCZY
ZYWICA POLIESTROWA
+ MATA SZKLANA

Zestaw naprawczy do laminowania, wypetniania duzych ubytkéw materiatu, perforacji powierzchni metalowych
oraz wzmachniania miejsc ostabionych korozja.

Stuzy do wypetniania znacznych ubytkéw materiatu w karoseriach samochodowych, todziach, przyczepach itp. oraz do
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wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementéw.

Zestaw naprawczy sktada sie:

e zywica poliestrowa (242 g),
e utwardzacz (8 g)
e mata szklana (0,25 m2).

Stuzy zaréwno do wypetniania znacznych ubytkéw materiatu w karoseriach samochodowych, todziach, przyczepach itp. jak i
do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementéw.

Zywica posiada bardzo dobra przyczepno$¢ do metalu, powierzchni plastikowych, stali, szkta, drewna i betonu.

Jest odporna na temperature do 800C, wptyw czynnikéw atmosferycznych, benzyny, smardw, olejow, rozcienczonych kwaséw i
zasad.

Cechuje sie duza sprezystoscia i krétkim czasem utwardzenia.

Po utwardzeniu posiada bardzo duzg wytrzymatos¢ mechaniczna, moze by¢ szlifowana i pokrywana dowolnymi szpachlami
poliestrowymi.

Sposdb uzycia:

Uszkodzong powierzchnie przeszlifowad, oczysci¢ i odttusci¢. Przycig¢ mate szklang do zadanych wymiaréw. Dodac
utwardzacz do zgdanej ilosci zywicy (ok. 2-3 %) i doktadnie wymiesza¢ w dotagczonym kubku.
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W ciaggu maksymalnie 10 minut (przy 20 st C) nanie$¢ zywice na oczyszczone miejsce. Nastepnie natozy¢ i docisngé pedzlem
lub watkiem przycietg mate i ponownie nanies¢ zywice.

Po okoto 45 minutach zywica jest catkowicie utwardzona. W razie potrzeby kolejng warstwe naktadamy na lepka jeszcze
powierzchnie.

Tak przygotowane miejsce mozemy naprawiac szpachléwka poliestrowa.

Ponizej zdjecia przedstawiajace proces naprawy uszkodzonego elementu.
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IXELL YEAM
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IXELL TEAM
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